
Toplovaljani “ L ” profili

Standard za tehni�þke isporuke EN 10025:2004- 1,2
Materijal S235JR,  S275JR,  S275J2,  S355JO,  S355J2,
Stanja isporuka ..+ AR ( valjano )

..+ M  ( termomehani�þki valjano )

..+ N  ( normalizovano )
Standard za dimenzije EN 10056 -1,
Atest EN10204/ 2.2, 3.1, 3.2,
Prate�üe oznake i dokumenti CE znak, i EUR 1
Proizvodne du�åine 6 m, 12 m,
Isporuke u proizvodnim du�åinama, i se�þene na mere,

Standard za tehni�þke isporuke EN 10028 - 2, 
Materijal 16M03,
Standard za dimenzije EN 10056-1,
Atest EN10204/ 2.2, 3.1, 3.2,
Prate�üe oznake i dokumenti CE znak, i EUR 1
Proizvodne du�åine 6 m, 12 m,
Isporuke u proizvodnim du�åinama, i se�þene na mere,


